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1.NOTAS GERAIS

Dimensdes indicadas em centimetros, exceto indicagcdo contraria.
Classe de agressividade ambiental: CAA-II (cobrimentos
nominais > 3cm).

1.3.  Qualquer ocorréncia divergente do projeto devera ser
imediatamente informada ao projetista para avaliagdo de uma
nova solucéo.

1.4. O projeto atende a VUP de 50 anos e ndo deve sofrer alteracdes
sem autorizacdo explicita e formalizada do responsavel técnico.

2. MATERIAIS
2.1.  Concreto C25 (fck > 25 MPa, Ecs > 24150 MPa)
2.1.1.  Relagdo dgua/cimento em massa: a/c < 0,60.
2.1.2.  Consumo minimo de cimento: 280 kg/m?>.
2.2.  Acgo CA-50 (fyk > 500 MPa, Es > 210 GPa).

3.PROCEDIMENTOS EXECUTIVOS

3.1.

3.1.1.

3.1.2.

3.2.

3.1.3.

3.14.

3.1.5.
3.1.6.

CURA DO CONCRETO

As superficies de concreto em contato com a atmosfera
deverdo estar permanentemente Umidas durante o processo
de cura.

Procedimentos alternativos de cura poderdo ser empregados
com a aprovacgao do responsavel técnico.

TRATAMENTO DE JUNTAS DE CONCRETAGEM

Limpar as superficies do concreto, deixando-as livres de
impurezas, oleosidades e de material pulverulento.
Remover camadas superficiais de oxidagdo das armaduras
com escovacao manual.

Umidificar superficie das juntas de concretagem.
Proceder com nova etapa de concretagem.

4. EXECUCAO DO ATERRO

4.1.

4.2.
4.3.

O material utilizado na execucao do aterro deve apresentar
auséncia total de impurezas e de matéria organica.

O angulo de atrito minimo do material de aterro é de 30°.

O solo de fundagdo devera apresentar capacidade de carga
superior a 300 kPa ou atender a indicagdo especifica em projeto
de melhoramento de solo. A tensdo admissivel devera ser
confirmada no local, antes da execu¢do dos muros, por meio de
ensaio de prova de carga em placa segundo NBR 6489. Caso
esses critérios ndo sejam atendidos, o responsavel técnico devera
ser imediatamente informado para elaboragdo de uma nova
solucdo.

5.COMPACTACAO

5.1.

5.2.

Para solos arenosos, a compactacao deve ser rrealizada em
camadas acabadas com, no maximo, 25 cm de espessura e grau
de compactacao minimo de 95% no ensaio de compactacao
proctor normal. A umidade deve estar entre 80% e 110% da
umidade 6tima.

Para outros tipos de solos, a compactagao deve ser realizada em
camadas acabadas com, no maximo, 20 cm de espessura e grau
de compactacao minimo de 98% no ensaio de compactacao
proctor normal. A umidade deve estar entre 90% e 105% da
umidade 6tima.

6. REFERENCIAS NORMATIVAS

1.1. NBR 6118/2023 - Projeto de estruturas de concreto.
1.2.  NBR 6489/2019 - Prova de carga estatica em fundagao direta.
1.3. NBR 11682/2009 - Estabilidade de encostas.
1.4. NBR 12655/2022 - Concreto de Cimento Portland - Preparo,
controle, recebimento e aceitacado - Procedimento.
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